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Control of bag mass 

 

 

 
 

Period :

Mean : 1350,11 g

Standard-Deviation : 1,04 g

Minimum : 1347,0 g

Maximum : 1353,8 g

Nr of measures : 1914

CEN standard sand manufacturing, 

conforming to EN 196-1
July-16

Control of bag mass
(dispersion characteristics)
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Internet : www.s-n-l.fr  - e.mail : contact@s-n-l.fr ● s.n.l@wanadoo.fr 

SABLE NORMALISE CEN CERTIFIE CONFORME –          
  EN 196.1 par l’AFNOR et conforme ISO 679 

 

 
Contrôlé par le Laboratoire d’Essais des Matériaux de la Ville 

de Paris (L.E.M.V.P.)  
4  Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy 

75014 PARIS 
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